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I. Einleitung

Die Beratungsstelle fur Unfallverhttung bfu und die
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Suva ha-
ben in Zusammenarbeit mit der Eidgendssischen
Materialprifungs- und Forschungsanstalt Empa
St. Gallen das vorliegende Prifreglement («bfu-
Prifreglement R 9729 — Klassifizierung von Boden-

beldagen mit rutschhemmenden Eigenschaften») mit

6 Einleitung

Anforderungs- und Prufkriterien betreffend Rutsch-
hemmung von Bodenbeldgen ausgearbeitet. Die im
Rahmen des Reglements verwendete Prifmethode
ist an die Norm SN EN ISO 13287:2012 «Personliche
Schutzausristung — Schuhe — Prifverfahren zur Be-
stimmung der Rutschhemmung» zur Priifung von

Sicherheitsschuhen angelehnt.
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Il. Allgemeines zum Priifreglement

1. Zweck und Geltungsbereich

Das Reglement bezweckt, die Rutschhemmung von
Bodenbeldgen zu bestimmen und zu klassifizieren.
Das Prufreglement gilt fur alle industriell gefertigten
und an Ort gegossenen Bodenbelagen sowie fir Be-
schichtungen, die zur Rutschhemmung auf
Bodenbeldgen aufgetragen werden. Im Rahmen des
Prafreglements werden zwei  Nutzungsarten
unterschieden:

= Bodenbeldge flr Bereiche, die mit Schuhen be-

gangen werden («Schuhbereich»)

= Bodenbeldge fur barfuss begangene Bereiche

(«Barfussbereich»)

2. Giiltigkeit der Klassifizierungen

Die Klassifizierungen gelten jeweils nur fur die ge-
prifte Qualitdt und Oberflachenbeschaffenheit ei-
nes Bodenbelags, der unter gleichbleibender und
qualitatstiberwachter Bedingung und gleicher Ma-
terialbasis hergestellt wird. Bei gleicher Oberfla-
chenbeschaffenheit und gleicher Materialbasis darf
ein Artikel hinsichtlich Farbe und Aussehen Nuancen
Wird die Materialbasis

Oberflachenbeschaffenheits des Produkts veran-

aufweisen. oder die

dert, muss eine Kontrollprifung vorgenommen

werden.
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Die Klassifizierung ist nur gdltig,

= wenn der Bodenbelag fachgerecht nach Anga-
ben des Herstellers ausgewahlt, verlegt oder be-
arbeitet ist,

= wenn der Bodenbelag wahrend des Gebrauchs
und bei Verschmutzungen den Vorschriften des

Herstellers entsprechend gereinigt wird.

Die Klassifizierungen gelten ebenso fur Produkte,

die zur Rutschhemmung auf Bodenbeldgen aufge-

tragen werden. Die Klassifizierung ist nur gultig,

= wenn das Produkt fachgerecht nach Angaben
des Herstellers auf einem Bodenbelagstyp auf-
getragen wird, der hinsichtlich Material (kerami-
sche Produkte mit Glasur, keramische Produkte
ohne Glasur, PVC-Beldge, PUR-Beldge, EP-Be-
lage, Parkettbeldge, saurebestandige Natur-
steinbeldge, nicht sdurebestdndige Naturstein-
beldge und andere) sowie hinsichtlich der Ober-
flachenbearbeitung resp. Rauigkeit dem gepruf-
ten und klassifizierten Belagstyp entspricht.

= wenn der behandelte Bodenbelag wahrend der
Nutzung und bei Verschmutzungen den Vor-
schriften des Herstellers entsprechend unterhal-

ten und gereinigt wird.
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lll. Priifung der rutschhemmenden Eigenschaften

von Bodenbelagen

1. Erforderliche Priifmuster

Fur die Prifung der rutschhemmenden Eigenschaf-
ten ist ein aus der normalen Produktion entnom-
menes Muster der Tecnotest AG zur Verfligung zu
stellen. Nach der Prifung wird ein Prifmuster
3 Jahre bei der Tecnotest AG archiviert und an-
schliessend Das  PrUfmuster
300 — 350 mm breit und 1,10 m lang sein. Die

Langsrichtung soll mit der Produktions- bzw. der

entsorgt. muss

Einbaurichtung des Bodenbelags (bereinstimmen.
Im Fall von Fliesen oder Platten kann eine Menge
von Einzelstlcken geliefert werden, die zusammen
eine Flache von ca. 300 x 1100 mm abdecken. Falls
der Bodenbelag eine Oberflachenstruktur aufweist,
die auf richtungsabhangige Rutschhemmung hin-
deutet (z. B. Oberflache mit Streifen unterschiedli-
cher Rauigkeit oder unregelmassige Anordnung von
Oberflachenelementen), muissen zwei oder mehr
Prafmuster eingereicht werden, damit die Prifung
der Rutschhemmung in alle relevanten Richtungen
Prifkosten

vorgenommen werden kann. Die

erhoéhen sich entsprechend.

Fur die Messung des Verdrangungsraums werden
zusatzlich 5 quadratische Proben von je 100 mm
Seitenlange bendtigt. Diese Proben mussen im Hin-
blick auf Oberflachenstruktur und Profil reprasenta-

tiv fir den betreffenden Bodenbelag sein.
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2. Vorbehandlung der Priifmuster

Vor den Prifungen wird ein Muster wahrend finf
Tagen bei einer Temperatur von (23 + 3) °C und ei-
ner relativen Luftfeuchtigkeit von (30 - 60) % gela-
gert.

3. Priifung der Rutschhemmung

3.1 Priifprinzip

Mit einem stationdren Laborgerat werden Gleitbe-
wegungen von Schuhen auf Bodenbeldgen simuliert
und die dabei auftretenden Reibkradfte gemessen.
Aus diesen Reibkraften werden Gleitreibzahlen
(Gleitreibungskoeffizienten) berechnet, die als Kri-

terien zur Beurteilung der Rutschhemmung dienen.
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3.2 Priufgerat und Priifmethode

Die Prufung erfolgt mit dem Boden- und Schuhtes-
ter BST2000. Dieses Gerdt besteht im wesentlichen
aus einem horizontalen Fahrtisch, auf dem der zu
prifende Bodenbelag befestigt wird, einem Uber-
bau mit kunstlichem Bein sowie einer Kraftmess-
vorrichtung. Am kinstlichen Bein ist ein orthopadi-
scher Formfuss befestigt, der einen Standardschuh
tragt oder mit einem Hautersatzmaterial ausgeris-
tet ist. Durch Entlastung eines Hebemechanismus
wird das kinstliche Bein mit definierter vertikaler
Auflagekraft auf den zu prifenden Bodenbelag
aufgesetzt. Nach einer kurzen Verzégerung wird der
fahrbare Tisch durch einen Kurbelantrieb mit
Zahnstange verschoben. Der zu prifende Bodenbe-
lag bewegt sich dadurch mit anndhernd sinusfér-
migem Geschwindigkeitsverlauf, wobei eine maxi-
male Geschwindigkeit von ca. 0,25 m/s erreicht und
eine Strecke von rund 200 mm zurlckgelegt wird.
Dies entspricht einer vorwarts gerichteten
Gleitbewegung des Fusses auf dem Bodenbelag.
Nach jeder Gleitbewegung wird der kinstliche Fuss
wieder abgehoben. Nach drei hintereinander aus-
gefuhrten Gleitbewegungen wird der fahrbare Tisch
jeweils in die Ausgangsposition zurlickgefahren. Pro
Kombination von Bodenbelag und Reibpartner wird
eine Messreihe von 15 Gleithtben durchgefihrt.
Wahrend jeder einzelnen Gleitbewegung werden
die zwischen Bodenbelag und Reibpartner
auftretenden Reibkrafte mittels Kraftaufnehmer
gemessen, von einem Messcomputer aufgezeichnet
und in einer Messkurve dargestellt. Nach Abschluss
einer Messreihe kann ein Protokoll mit samtlichen
Messdaten und Systemparametern ausgedruckt

werden.

bfu-Prufreglement R 9729

3.3 Auswertung der Messungen

Fur jede geprifte Reibkombination ergeben sich

15 Messkurven (Reibkraft in Abhangigkeit der Zeit).

Aus diesen Messkurven werden die folgenden

zwei Reibzahlen berechnet:

= Anfangsgleitreibzahl bei einsetzender Gleitbe-
wegung

= Gleitreibzahl bei der maximalen Gleitgeschwin-

digkeit von ca. 0,25 m/s

Die Anfangsgleitreibzahlen und die Gleitreibzahlen
aus den Einzelmessungen werden gemittelt und die
Mittelwerte mit den Standardabweichungen auf
drei Nachkommastellen protokolliert. Im Fall von
Messungen mit Standardschuhen und dem
Hautersatzmaterial Silikon wird Uber alle 15 Einzel-
messungen gemittelt, im Fall von Messungen mit
dem Hautersatzmaterial Lorica nur Gber 10 Einzel-
messungen (die Resultate der ersten von jeweils drei
aufeinander folgenden Gleithiben werden nicht
berlcksichtigt). Als Kriterium zur Bewertung der
Rutschhemmung wird der Mittelwert der Gleit-
reibzahlen bei ca. 0,25 m/s herangezogen (vgl. Ka-

pitel IV, S. 13).
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4, Standard-Reibmaterialien und
Zwischenmedien

4.1 Reibmaterialien

Der bei den Prifungen verwendete orthopadische
Formfuss tragt einen Standardschuh oder ist mit ei-
nem Hautersatzmaterial gemass Tabelle 1 ausge-
rUstet. Standardschuhe und Hautersatzmaterialien
werden bei Bedarf dem aktuellen Stand der Wis-
senschaft angepasst bzw. nach ihrer Verfugbarkeit
festgelegt. Im Fall der Schuhe bildet die Schuhsohle
das auf dem Bodenbelag gleitende Reibmaterial, im
Fall der Hautersatzmaterialien das Material selbst
(mit der Warenvorderseite). Proben von Hau-
tersatzmaterialien werden auf Abmessungen von
ca. 350 auf 100 mm zugeschnitten und mit dop-
pelseitigem Klebeband (Teppichklebeband, Monta-
geband) vollstandig abdeckend Uber die Unterseite

des Fusses geklebt.

Tabelle 1
Standardschuhe und Hautersatzmaterialien, Stand 2014

4.2 Zwischenmedien

Die Prifung der Rutschhemmung erfolgt immer mit

vollstandig benetzter Belagsprobe. Die Prifungen

werden mit den folgenden flissigen Zwischen-

medien durchgefuhrt:

a) Wasser mit Netzmittel: Entmineralisiertes Wasser
mit 0,5% (549/)
laurylsulfat (Netzmittel). Der Bodenbelag wird

Gewichtsanteil Natrium-
jeweils ca. 2 mm mit dem Zwischenmedium
Uberdeckt.

b) Glyzerin: Etwa 100 ml Glyzerin 91 % werden auf
den Bodenbelag aufgetragen und mit einem
Pinsel gleichmassig Uber die Reibflache verteilt.
Das Zwischenmedium muss eine dynamische
Viskositat von (0,2 + 0,1) Pas (200 + 100) cP
aufweisen, was bei 20°C einer Glyzerin-
Wasserlésung mit einem Gewichtsanteil des
Glyzerins von 84,0 % bis 91,4 % entspricht
(EN 13287).

Standardschune
Sicherheitsschuh mit Gummisohle profiliert
Sicherheitsschuh mit Polyurethansohle profiliert
Strassenschuh mit Thermo-Gummisohle profiliert
Strassenschuh mit Polyurethansohle profiliert

Hautersatzmaterialien Spezifikationen

Lorica® (Kunstleder) Lorica-Soft perlweiss, LS 0070:
Ehrlich-Leder GmbH, Freiburgstrasse 49-51
D-88400 Biberach/Riss
www.ehrlich-leder.de

Silikon Silikon Art. 196897, 1,5 mm:

Maagtechnic, Sonnentalstrasse 8
CH-8600 Dibendorf
www.maagtechnic.ch
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5. Durchfiihrung der Priifungen

5.1 Priifbedingungen bei der Priifung mit Standardschuhen

Prifraumklima: (23 + 3) °Cund (30 - 60) % relative Luftfeuchtigkeit
Priiffuss: Sach-Fuss Gr. 27 (orthopadischer Formfuss)
Reibmaterialien: vier Paar Standardschuhe

Vertikale Belastung des Fusses: 500 N

Schuhstellung: langs, in Richtung der Gleitbewegung
Schuhauflagewinkel: 0° (flach)

Zwischenmedien: Wasser mit Netzmittel bzw. Glyzerin

Anzahl Messungen: 15 Gleithlibe (Modus Automatikmessung)

Maximale Fahrtischgeschwindigkeit:  ca. 0,25 m/s

Auswertung der Messungen: Gleitreibzahl-Mittelwert aus 15 Einzelmessungen

5.2 Priifbedingungen bei der Priifung mit dem Hautersatzmaterial Silikon

Prifraumklima: (23 + 3) °Cund (30 - 60) % relative Luftfeuchtigkeit
Priiffuss: Sach-Fuss Gr. 25 (orthopadischer Formfuss)
Reibmaterialien: Silikon

Vertikale Belastung des Fusses: ca. 230N

Fussstellung: langs, in Richtung der Gleitbewegung
Fussauflagewinkel: 0° (flach)

Zwischenmedium: Wasser mit Netzmittel

Anzahl Messungen: 15 Gleithiibe (Modus Automatikmessung)

Maximale Fahrtischgeschwindigkeit:  ca. 0,25 m/s

Auswertung der Messungen: Gleitreibzahl-Mittelwert aus 15 Einzelmessungen

5.3 Priifbedingungen bei der Priifung mit dem Hautersatzmaterial Lorica®

Priifraumklima: (23 £ 3) °Cund (30 - 60) % relative Luftfeuchtigkeit
Priffuss: Sach-Fuss Gr. 25 (orthopadischer Formfuss)
Reibmaterialien: Lorica®

Vertikale Belastung des Fusses: ca. 230N

Fussstellung: langs, in Richtung der Gleitbewegung
Fussauflagewinkel: 0° (flach)

Zwischenmedium: Wasser mit Netzmittel

Anzahl Messungen: 15 Gleithiibe (Modus Einzelmessung)

Maximale Fahrtischgeschwindigkeit:  ca. 0,25 m/s
Auswertung der Messungen: Gleitreibzahl-Mittelwert aus 10 Einzelmessungen (von jeweils drei auf einander

folgenden Gleithiiben werden nur die letzten beiden beriicksichtigt)

Besonderes: Nach drei Gleithilben muss das Reibmaterial Lorica auf sichtbare Beschadigungen hin Gberpriift und

gegebenenfalls durch eine neue Probe ersetzt werden.
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6. Prifprogramme

6.1 Prifung zur Klassifizierung von
Bodenbeldagen

Die Rutschhemmung eines Bodenbelags wird je-

weils mit vier Paar Standardschuhen (je mit einem

linken und einem rechten Schuh) und dem Zwi-

schenmedium Wasser mit 0,5 % Netzmittel geprift.

Auf diese Grundprifung folgen, je nach Ein-

satzbereich des Bodenbelags, weitere Prifungen:

= Bodenbeldge fur den Schuhbereich werden
zusatzlich mit dem Zwischenmedium Glyzerin
91 % geprift (mit vier Paar Standardschuhen).

= Bodenbeladge fir den Barfussbereich werden zu-
satzlich mit zwei Hautersatzmaterialien und dem
Zwischenmedium Wasser mit 0,5 % Netzmittel
gepruft (jeweils mit einem linken und einem

rechten Pruffuss).

Tabelle 2
Priifprogramm fiir Bodenbeldage

Grundpriifung

Prtfung mit vier Paar Standardschuhen und dem
Zwischenmedium Wasser mit 0,5 % Netzmittel (acht
Reibkombinationen)

— T

Schuhbereich Barfussbereich
Prufung mit vier Paar Standardschuhen und Prafung mit zwei Hautersatzmaterialien
dem Zwischenmedium Glyzerin 91 % und dem Zwischenmedium Wasser mit
(8 Reibkombinationen) 0,5 % Netzmittel (4 Reibkombinationen)
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IV. Klassifizierung fiir Bodenbeldge

1. Anforderungen der Priifung

Die gemessenen Gleitreibzahlen (Abkirzung: )
werden anhand eines mehrstufigen Schemas von
technischen Richtwerten bewertet. Das Bewer-
tungsschema lehnt sich an die Wuppertaler Sicher-
heitsgrenzwerte fur Gleitreibzahlen an, enthalt aber
zusatzliche  Richtwerte, die far  spezifische
Prafkombinationen eingefihrt wurden. Die techni-
schen Richtwerte des Bewertungsschemas basieren
auf dem aktuellen Wissensstand Uber die Prifung
der Gleitfestigkeit von Bodenbeldagen. Zuklnftige
neue Erkenntnisse kénnen zur Anderung dieser

Richtwerte fahren.

Gemessene Gleitreibzahlen werden mit drei Nach-
kommastellen protokolliert. Zur Klassierung dienen
gemittelte Gleitreibzahlen, die auf zwei Nachkom-
mastellen gerundet wurden. Bei einem Bodenbelag,
von dem mehr als ein Muster untersucht wurde
(z. B. aufgrund spezieller Oberflachenstruktur oder
richtungsabhangiger Gleitfestigkeit, vgl. ll./1, S. 8),
ist zur

Beurteilung der Rutschhemmung der

schlechteste Fall ausschlaggebend.

Tabelle 3
Klassifizierungen fiir Bodenbeldge des Schuhbereichs

Wasser mit Netzmittel

Glyzerin 91 %

1.1 Klassifizierungen fiir Bodenbeldge
des Schuhbereichs

Fur die Klassierung der Rutschhemmung eines Bo-
denbelags fur den Schuhbereich sind die Gleitreib-
zahl Mittelwerte aus den Prifungen mit Standard-
schuhen massgebend, die mit den Zwischenmedien
Wasser mit 0,5 % Netzmittel bzw. Glyzerin 91 %
durchgefihrt wurden. Die in Tabelle 3 aufgeflhrten

Mindestwerte mussen erfullt sein.
Anforderungen an Bodenbelédge fir bestimmte An-

wendungen finden Sie in der bfu-Fachdokumenta-

tion 2.032 «Anforderungsliste Bodenbelage».

Bewertungsgruppe nach
bfu/Empa/Uni Wuppertal

§>0,60 u>0,15 GS 4
0,45 < i < 0,60 u>0,15 GS3
030<p<0,45 u>0,15 GS2
0,20<<0,30 u>0,15 GS 1

(Bodenbeldge, fiir die sich bei Wasser mit 0,5 % Netzmittel Gleitreibzahlen von p < 0,20 oder mit Glyzerin 91 % von p < 0,15

ergeben, werden nicht klassiert)
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1.2 Klassifizierungen fir Bodenbeldge
des Barfussbereichs

Fur die Klassierung der Rutschhemmung eines Bo-
denbelags fur den Barfussbereich sind die Gleitreib-
zahl-Mittelwerte aus den Prifungen mit Standard-
schuhen bzw. mit Hautersatzmaterialien massge-
bend, die mit dem Zwischenmedium Wasser mit
0,5 % Netzmittel durchgefthrt wurden. Die in Ta-
belle 4 aufgefihrten Mindestwerte mussen erfllt

sein.

Anforderungen an Bodenbelédge fur bestimmte An-
wendungen finden Sie in der bfu-Fachdokumenta-

tion 2.032 «Anforderungsliste Bodenbelage».

1.3 Mindestanforderungen bei
Kontrollpriifungen

Die als Kontrollprifung durchgefihrte Grundpri-
fung muss derselben Klassierung entsprechen, die

bei der Erstprifung erreicht wurde.

Sind die Resultate im ersten Teil der Kontrollprifung

mit vier einzelnen Standardschuhen positiv
(Gleitreibzahl-Mittelwert analog der friiheren Klas-
sierung), kann auf die Prifung mit den restlichen

vier Standardschuhen verzichtet werden.

Tabelle 4
Klassifizierungen fiir Bodenbeldge des Barfussbereichs

2. Anforderungen an die Reinigung
und Pflege

2.1 Unterhalts- und Reinigungs-
anleitung

Uber die vom Hersteller empfohlene Reinigungsart
muss der Kdufer/Kunde in geeigneter Form infor-
miert werden. Diese Information ist Bestandteil der

Klassifizierungskriterien.

Grenzwerte Grenzwerte Bewertungsgruppe nach
Schuhe Hautersatzmaterialien bfu/Empa/Uni Wuppertal

p=>0,60 p=0,30 GB3
0,45<p<0,60 p=0,30 GB2
030<p<045 p=0,30 GB 1

(Bodenbeldge, fiir die sich Gleitreibzahlen von p < 0,30 ergeben, werden nicht klassiert)

14 Klassifizierung fir Bodenbeldge
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V. Messung des Verdrangungsraums
nach DIN 51130 (optionale Priifung)

Die Messung des Verdrangungsraums erfolgt nur
nach Vereinbarung. Dabei soll der spatere Verwen-
dungszweck des betreffenden  Bodenbelags

berlicksichtigt werden.
1. Prifprinzip

Die Masse einer Prifprobe wird bestimmt. Nachdem
die strukturierte Oberflache der Probe mit einer
Paste bindig abgeglichen wurde, wird die Masse
erneut bestimmt. Aus der Massendifferenz und der
Dichte der Paste wird das Volumen des

Verdrangungsraums errechnet.
2. Priifbedingungen
Prafraumklima: (2 £ 3) °C, (30 - 60) % relative Luftfeuchtigkeit

Prafeinrichtung: Ebene Grundplatte mit Metallrahmen und Waage mit einer Fehlergrenze von 0,05 g

Messeinrichtung zur Dichtebestimmung der Paste

Paste: z. B. Dispersionsklebstoff (blasenfrei)
Probengrosse: 100 x 100 mm
Tabelle 5

Mindestvolumen des Verdrangungsraums

Flachenbezogenes Mindestvolumen Bewertungsgruppe
des Verdrangungsraums in cm3/dm? des Verlangerungsraums

10 V10
8 V8
6 Vo6
4 V4
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VI. Priifprotokoll und Prifbericht

1. Priifprotokoll

Fur alle durchgefihrten Messungen (Bodenbe-
lag/Reibpartner/Zwischenmedium-Kombinationen)
sind die ausgewerteten Gleitreibzahlen inklusive
Standardabweichung auf drei Nachkommastellen
zu protokollieren. Fur informative Zwecke werden
auch die ausgewerteten Anfangsgleitreibzahlen auf

diese Weise protokolliert.

16 Prufprotokoll und Priifbericht

2. Priufbericht

Fur alle durchgefihrten Messungen (Bodenbe-
lag/Reibpartner/Zwischenmedium-Kombinationen)

sind mindestens die ausgewerteten Gleitreibzahlen
auf drei Nachkommastellen aufzulisten. Zur Klassie-
rung werden aus diesen Gleitreibzahlen Mittelwerte
gebildet und auf zwei Nachkommastellen gerundet

angegeben.
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VII. Rechtliche und administrative Bedingungen

1. Reglementsianderung 2. Inkraftsetzung
Das Reglement wird bei Bedarf an den aktuellen  Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2016 in Kraft

Stand der Wissenschaft oder an die internationale  und ersetzt dasjenige vom 1. Januar 2014.

Normierung angepasst.
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